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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot ogélnobudowlanych

13.  Zakres roboét objetych ST
Przedmiary robét zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych w kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe obejmujg naktady i czynnosci towarzyszgce. Opisane w zatozeniach ogdlnych,
warunki techniczne wykonania robot zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania
i zakres robot sg scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.
Zakres prac remontowych obejmuje:
¢ Remont pokrycia dachowego
demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku
montaz rynien, rur spustowych z blachy ocynkowanej i obrébek blacharskich z blachy powlekanej
wykonanie przedtuzenia konstrukcji dachu na szczytach o 20 cm w celu docieplenia $cian szczytowych
potozenie folii paro przepuszczalnej
przybicie kontr tat, wymiana fat
wykonanie docieplenia wraz z tynkiem elewacyjnym na kominach ponad dachem
wymiana pokrycia dachowego z dachéwki na blacho dachéwke
wymiane stolarki okiennej znajdujacej sie na poddaszu
wymiane instalacji odgromowej

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robé6t zasadniczych i pomocniczych

14. Wykaz robét objetych ST z podzialem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV):

KOD CPV 45261300-7 Roboty remontowe dachu

15. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
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e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce.

e remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji, ksigzke obmiardw, a w przypadku rob6t metodg montazu - takze dziennik montazu.

e aprobacie Technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

e optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

e Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot i specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
e odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

e przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
Technicznych i szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

e Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

e Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

e Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

e Zamawiajgcy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja rob6t musi odpowiadaé przepisom techniczno — budowlanym i prawnym dotyczacym tego
rodzaju robét i technologii ich wykonania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na swodj koszt warunkéw pracy zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia oséb zwigzanych z wykonywaniem robot
oraz przebywajacych na placu budowy.
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Wykonawstwo robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezg do obowigzkdéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia nad robotami jedynie nadzor inwestorski.
Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie nalezy wyznaczyé osobe, kiéra w jego imieniu bedzie
odpowiedzialna za realizacje robot zgodnie z zakresem.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatéw, do chwili odbioru koncowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy,
materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Brak.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystagpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w
miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i
forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonhczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki,
niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
wynagrodzenie ryczattowe.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek
bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzeh, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, bylty w zadowalajagcym stanie przez
caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane moga zostaé wstrzymane, a
Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Inspektora nadzoru.

1.6.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciagty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania robét Wykonawca moze uzyé tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
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wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym
przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od rodzaju robot.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania
Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wtasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i cze$ci Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z dotychczasowe;
praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
7
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tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesé ogodling opisujaca;

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdéinych elementow Robdt
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

L R B R JEE JNR 2

O
~

czesé szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatow

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot
sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

L IR JER JNE R R R 4

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robét, zgodnej z warunkami umowy
i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
jakosci materiatdéw u zrédta ich wytwarzania i musi byé mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i roboét z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan
dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby,

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda

odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw oraz orzeczenia o jakosci materiatow, bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.5.1. nastepujace dokumenty:
e zgloszenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi czesciowemu

+ odbiorowi koncowemu

+ odbiorowi w trakcie trwania gwaranciji

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z
dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér koncowy

7.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentow,

Odbioru kohcowego robét dokona zgodnie z przepisami prawa budowlanego Zamawiajgcy w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Odbierajacy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, odbierajacy zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach
9
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wykonczeniowych, odbierajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez odbierajacego, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag i ST z uwzglednieniem
toleranciji,i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
odbierajgcy dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

W przypadku, gdy wedtug odbierajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, odbierajacy w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznaczy odbierajacy.

7.5. Odbiér w trakcie trwania gwarancji

Odbiér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr w trakcie trwania gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogodlnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr
47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844)

e Przedmiar robo6t wykonany przez podmiot DARMAR Dariusz Jerzykowski Nadzory i Projektowanie,
w maju 2007 roku,

¢ Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

e Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne
upowaznione instytucje.

10
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ST NR 2.0.

WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- ROBOTY ROZBIORKOWE.

SPIS TRESCI: WYKONAWCA SPECYFIKACJI:

CZESC OGOLNA Dariusz Jerzykowski
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

DOKUMENTY ODNIESIENIA

©CoNoO~WNE

1.Wstep

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6ét wymienionych w punkcie 1.1

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczego6towe
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej, faty z drewna
sosnowego

2.3. Technologia i ogélne wymagania wykonywania rozbiérek

Rozbidrki rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz tat nalezy wykona¢ sposobem recznym.
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie oraz taty nie nadajg sie do dalszej eksploatacji. Zakres
rozbiérek obejmuje roéwniez elementy towarzyszace (rynhaki, uchwyty rur spustowych). W czasie
wykonywania rozbiérek nalezy przestrzega¢ warunki BHP.

2.4. Odbior robot rozbiérkowych

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidérek (ubior ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomos$c¢ technologii rozbiérki i warunkow BHP),

2) przeglad istniejgcych rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz wstepne ich zaklasyfikowanie
do grupy nadajacych sie do dalszego uzycia lub nie nadajacych sie do dalszego uzycia,

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Promenada 6, 73-210 Recz
3) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,
4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzacych z rozbidrki,
5) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

12
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ST NR 3.0.

WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- ROBOTY REMONTOWE DACHU.

SPIS TRESCI: WYKONAWCA SPECYFIKACJI:
10. CZESC OGOLNA Dariusz Jerzykowski

11. MATERIALY

12. SPRZET

13. TRANSPORT
14. WYKONANIE ROBOT

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16. ODBIOR ROBOT

17. PODSTAWA PLATNOSCI

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Wstep

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blacha.

- 45261310 Obrébki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczego6towe dotyczace elementéw drewnianych

Blachodachoéwka i ggsiory z blachy grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodag ogniows,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosci
arkuszy 1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm i spetniaé wymagania PN-EN 505:2002.. Folia paro
przepuszczalna muszg by¢ w gatunku I. Musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikat Bezpieczenstwa.

Kontrtaty o wym. 20x60 mm, faty z drewna sosnowego o wymiarach 60 x 40 mm. Dopuszczalna
wilgotnos¢ drewna nie wiecej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami grzybobdjczymi,
owadobdjczymi, ognioochronnymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz
PN-/D-94021.
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2.3. Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni elementéw stalowych.
Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni elementéw stalowych nalezy wykonywaé przez pokrycie
powtokami malarskimi, smotg lub innymi $rodkami atestowanymi przez instrukcje naukowo — badawcza.
Koncéw srub nie nalezy pokrywac powtokg malarska.
Gwozdzie stosowane powinny byé cynkowane.

2.4. Materiaty izolacyjne, impregnacyjne i grzybobdjcze.
Materiaty izolacyjne, impregnacyjne i grzybobdjcze — wg PN-92/S-10082.

2.5. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
srodki transportu do przewozu materiatéw,

wyciag budowlany,

rusztowania,

drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Wymagania ogo6lne dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia pofaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢é wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,
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- w podktadzie powinny by¢é osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2.2. Podktad z folii, tat pod pokrycie z blach fatdowych, okno potaciowe

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

- Uktadanie folii nalezy rozpocza¢ w czesci okapowej, rownolegle do okapu. Pierwszg rolke folii wsung¢
pod deske okapowg i dociggna¢ jg do obrobki okapu. Aby unikngé powstawania wybrzuszen
spowodowanych przedostajacy sie pod okap woda, folia musi by¢ napieta. Pod szalunkiem okapu nalezy
pozostawi¢ wystarczajgco duzg przestrzen wentylacyjng, aby w ten sposdb zapewni¢ wietrzenie miejsc
pod folig. Kolejne rolki folii uktadac¢ tak aby lekko na siebie zachodzity. Ostatnig rolke folii zakonczy¢ okoto
5 cm ponizej punktu wierzchotkowego kalenicy. Przy dojsciu do grzbietéw dachu paski folii nalezy
wywing¢ po obu stronach grzbietu. Kosz nalezy pokry¢ pasem folii, tak aby utworzyto sie koryto. Pokrycie
kosza folig musi chroni¢ go przed deszczem

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych. taty
nalezy przybija¢ do kontrtat jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac¢ sie na kontrtatach. Réwnosé
ptaszczyzny potaci z tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy fatg kontrolng potozong na co najmniej 3
krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
dachu. Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32 — 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy
nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow. Wzdluz osi kosza dachowego nalezy przybi¢
deske srodkowa, a po obu jej stronach deski taczone na styk, grubos¢ desek powinna by¢ dostosowana
do grubosci fat.

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajagcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

- okno dachowe wytazowe termoizolacyjne do pomieszczen mieszkalnych o wymiarach 45 x 55 cm(1 szt)
np. typ firmy FAKRO.

Nalezy wyznaczy¢ ostateczne potozenie linii wytazow wedtug projektu i zasady, ze wytaz musi byc
montowane ponad calym szeregiem dachowek ( nie nalezy skraca¢ dachéwek pod wytazem). Nalezy
zachowac¢ odstepy miedzy wytazem a materiatem pokryciowym: pod wytazem — 9 cm, wzdtuz bokow — 3
do 6 cm i nad wytazem — 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, miedzy ktérymi bedzie montowany wytaz powinien
by¢ wiekszy od szerokosci wytazu o 1 - 5 cm. Jezeli jest inny nalezy wykonaé¢ dodatkowe konstrukcje. Po
wytrasowaniu otworu nalezy wycig¢ w folii dachowej otwér pozostawiajgc po 10 cm luznej folii przy kazdej
krawedzi i wycig¢ taty dachowe w obszarze otworu montazowego na szerokosci wytazu + 5 cm i dtugosci
wytazu + 12 cm. W celu zamontowania rynienki do odprowadzania wody nad wytazem nalezy wycigé
fragmenty kontrtat i nacig¢ ukos$nie folie. Wytazy nalezy montowaé za pomoca katownikéw do krokwi lub
do tat zgodnie z instrukcjg producenta. Kotnierze uszczelniajgce nalezy montowa¢ w trakcie uktadania
pokrycia dachowego wedtug instrukcji producenta.

5.2.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowianocynowa,
organiczng, uktadane na ciggltym podiozu, powinny spetiaé wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na
ciagtej konstrukcji.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje

z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowg powinny spetniaé wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania

norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad
W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac¢ odbarwienie
powierzchni blach,
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- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowaé je za pomocg wkretdw samo nawiercajgcych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkfadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,
- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,
- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,
- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,
- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
zaprawowa.
- na krawedziach szczytu dachu zamontowac wiatrownice.

5.2.4. Obrobki blacharskie i akcesoria

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdéb trwaty
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

5.2.5. Instalacja odgromowa

Zakres prac zwigzany z instalacje odgromowa powinien polega¢ na:

- demontazu starej instalacji odgromowej

- montazu instalacji odgromowej naciggowej

- pomiarze opornosci uziemien instalacji odgromowe;j

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé za pomocg elementéw stalowych ocynkowanych
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spetniajacych wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

5.2.6 Srodki ochrony drewna
Istniejgca konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i powinna mie¢ cechy
materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowac np. FOBOS M2 lub FUNGITOX NP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine”..
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robaét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuija;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

— kontrola wykonania podktadoéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢

zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 5.2.1.

— kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i kohcowg dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa i Norm.

- sprawdzanie materiatéw izolacyjnych, impregnacyjnych i grzybobdjczych.

Sprawdzanie materiatdw izolacyjnych, impregnacyjnych i grzybobojczych zabezpieczajacych konstrukcje
drewniane przed gniciem, zmurszeniem i uszkodzeniami wskutek dziatania czynnikéw atmosferycznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robdt 45261213 - Krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robé6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na korozje. Czes$é 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

18



